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1) vous devez obligatoirement rédiger votre rapport avec un logiciel de traitement de texte. Tout travail manuscrit sera refusé. Évidemment, les feuilles de laboratoire ont été rédigées à la main et doivent le rester. On ne doit jamais retranscrire des notes de laboratoire.

2) Vous devez présenter votre travail avec une page de présentation

3) Vous devez remettre votre rapport avec en annexe les feuilles de laboratoire. 30% seront enlevés pour chaque feuille manquante.

4) Vous devrez remettre votre rapport le lundi 10 décembre avant votre examen final.

5) Le rapport doit être construit sous la forme suivante :

1.0 Objectif de cet essai. Résumer en quelques phrases (5%)

2.0 Appareillage. Il vous faut résumer sous forme de tableau les différents outils et appareils utilisés pour chaque essai (5%)

3.0 Description des 2 essais. Effectuer une description sommaire des 2 essais. Expliquer les différences. (10%)

4.0 Présentation des résultats. Montrer les résultats sous forme de tableaux. N.B. vous avez 3 résultats de masse vol. sèche max. et de teneur en eau opt. Vos feuilles de labo doivent être complétées sans quoi vous perdrez des points (50%)

5.0 Discussion des résultats. Est-ce que vos valeurs sont représentatives pour une pierre concassée 20-0 mm et un sable uniforme? Si non pourquoi? (20%)

6.0 Présentation et orthographe (10%)
Note : Vous devez avoir réalisé 3 points min pour le sable et 4 points pour les deux essais sur la pierre concassée. Il vous faut bien tracer la courbe pour trouver les optimums et ce même si un point est mal situé. Dans ce cas on le dessine mais on ne fait passer la courbe par ce point. Si plus d’un point est erroné, vous devrez reprendre un essai afin d’avoir un minimum de 3 points valides pour chacun des 3 essais effectués.










